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PANEL AUTOPORTANTE
DESCRIPCION

El panel autoportante Lopezpanel, ademas de gozar de |3 calidad propia de los productos Lopezpanel, aporta una serie de
caracteristicas exclusivas que lo hacen aln més indicado para cubiertas en las que se busca conjugar ahorro,
eleganciay calidad.

@ Se consigue que I3 cubierta ventile en las dos direcciones, olviddndonos de problemas de
humedades o condensaciones

® Los cabios laterales que incorpora el panel cumplen I3 funcién de rastrel vertical, con
el consiguiente ahorro.

@ Permite ahorrar correas en |3 cara vista, alcanzando asi luces de hasta 3,93
metros, consiguiendo una cubierta muy ligera y mds econdmica.

Papel protector
o [dmina impermeable o transpirable

Espuma de poliuretano

( - / J/Cabio

]
\ Base

LAMINA TRANSPIRABLE
R

La incorporacion opcional de la [dmina transpirable, con su alta permeabilidad al vapor de agua, es una
caracteristica de incalculable valor. Proporciona un secado rapido a los componentes himedos, protegiéndoles
al mismo tiempo de [a lluvia, nieve y |a suciedad.

L3 Iamina contiene un material tenaz hecho a base de fibras microscdpicas de polietileno. La impermeabilidad de ésta es
muy elevada, ya que posee una resistencia a [a penetracién que es superior a 1.000 mm de columna de agua.
La resistencia ala exposicidn al ultravioleta estd garantizada por un minimo de cuatro meses. Una vez instalado, en condiciones extremas,
con temperaturas bajo cero, mantiene su flexibilidad y facilidad de manejo.
Estalamina es al mismo tiempo impermeable al paso del viento, lo que |a hace especialmente apropiada para |a proteccion contra infiltraciones
en naves y construcciones metalicas.




FICHA TECNICA
[]

Especificacion de Materiales

(abio Madera de abeto o pino

Espuma Poliuretano, densidad moldeada Kg/m3 41/43 UNE-EN-ISO 845
Conductividad térmica inicial 3 23°C MW / mK 18/20 UNE92 201

Base Panfri: Madera de abeto, 15mm de espesor

Panaglo: Tablero aglomerado hidréfugo de 16 mm de espesor

Pampla: Yeso tipo pladur de 13 mm de espesor
Pan-0SB: Tablero de particulas de 0SB de 10 mm de espesor
Papel protector o [dmina impermeable y transpirable

Distancias entre Ejes de Apoyo Medidas Estandar

Sobrecarga | Kg/m2| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | Goo | | Panfri |36mx06m-48mx06m-54mx06m
Panaglo | 25mx06m|3.0x06m

Panpla [25mx0.6m
(abio 125 m |[3.93]3.52|3.21(2.97|2.77|2.47]2.25|2.08(1.95]|1.83|1.73[1.65| 1.58| | Pan-0SB 25mx0.6m

(abio 100 m [3.01(2.71|2.49(2.32|2.18]|1.97|1.81|1.69|1.59|1.5 |1.43(1.38[1.32

(aracteristicas Dimensionales

Panaglo | Panaglo
100 125 100 125
Altura (abio 100 125 100 125
Espesor Total mm 110 135
Espesor Aislante | mm 70 95
Anchura (abrio mm 25 25 Otras medidas y
Peso m2 mm 1713 | 1907 | espesores consultar




PANEL AUTOPORTANTE

VENTAJAS
]

[ EN LA CONSTRUCCION

Ahorro en I3 construccién, porque los

paneles Lopezpanel, con su sistema de {h

cabios incorporados, permiten prescindir
de éstos en el montaje dela cubierts, asi
como de [3s correas, pudiendo alcanzar
luces entre vigas de hasta casi 4 metros.

H EN LA TERMINACION

Ahorro enla terminacidn, porque el panel
llega listo de fabrica en una amplia gama
de acabados en madera o yeso,
preparados para pintar o barnizar.

B EN LA COLOCACION

Ahorro en 13 colocacidn, porque el poco peso de los
paneles hace muy facil su puesta en obra, permite
aligerar estructuras y se pueden conseguir rendimientos
de hasta 200 mts/dia con una cuadrilla de oficial y pedn.

Con la incorporacién de |3 [dmina transpirable en los
paneles autoportantes con camara de ventilacién,
logramos: permeabilidad al vapor de agua, resistencia al
aguayalalluvia, barrera contra viento, impermeabilidad
al aire, alta durabilidad y bajo peso.

Para las direcciones facultativas conseguimos cumplir |3
nueva normativa sobre aislamiento mas facilmente, un
sistema robusto (alta capacidad de secado) y, para los
propietarios, menor consumo de energfa, eliminacidn de
problemas de condensacidn, menor riesgo de fallos y
mayor confort (temperatura/ humedad).

1@




H EN EL AISLAMIENTO

Ahorro en aislamiento, gracias a [as excepcionales cualidades de la espuma de
poliuretano. Esto supone un ahorro de energfa en mds de un 40% frente a
otros elementos constructivos.

Ademds panel, es [a (inica empresa a nivel nacional que incorpora el
"INJECTION POLYURETHANE SYSTEMS" (ausencia total de adhesivos), que
conjuntamente con el sistema de rastreles interiores y cabios incorporados
aporta a sus paneles una uniformidad, espesor y densidad garantizadas,
aportando al panel una rigidez que otros no tienen.

(oeficiente de conductividad térmica (W / m°()

Espuma de poliuretano tipolll 0,019
Poliestireno extrusionado 0,033
Poliestireno expandido 0,044
Hormigon armado 1,40
Datos obtenidos de Ias tablas 2.8 3 2.13, anexo de la N.B.E. - (T- 79
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON PANEL AUTOPORTANTE “PANFRI”

Ml Detallen’1 // Fijacién sobre estructura de madera

(L

DETALLE N°1

DETALLE N°2

©) b e SECCION TRANSVERSAL

DETALLE N°3

Ml Detallen’4 /' Cumbrera en dngulo de 45°

%)

bl DETALLE N°4

1.- //TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

B.- // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘1"
7.~ // SELLADO CONMASILLATIPO “SYCAFLEX"
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9. // IMPERMEABILIZACIGN DE JUNTA ENTRE PANELES CON BANDA ADHESIVA DE ALUMINI

L.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.- // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI"

4.- // CLAVODE ACERO GALVANIZADOEN ("

5.~ /I 1/2 ASTA LADRILLO PERFORADQ Y CONDUCTO VERTICAL
B.- // LANAMINERAL

7.~ I/ VIGUETA PARA CAJEADO DE HUECO

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // BABERO METALICO 0 SINTETICO

10.- // BABERO DE ZINCY ENFOSCADO

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘"

5.~ // VIGUETA PARA CAJEADO DE HUECO

B.- // CANALGN LATERAL Y LAMINA IMPERMEABILIZANTE
7.~ // VENTANA DE CUBIERTA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // BANDA IMPERMEABLE

10.- // JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETAND

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.- // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE CUMBRERA

5.~ // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN 1"
7.- // TEJADE CUMBRERA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // MORTERO Y LAMINA DE PROTECCIGN
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M Detallen®5 /' Cumbrera ventilada con corte en inglete

— 9 _ 1.- // TEJA CERAMICA MIXTA
z \ \_ e . 2.- // RASTREL DE MADERA
3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”
2 4.- // VIGADE CUMBRERA
5.~ // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘1"
B.- // BABERD LATERAL DE ZINC
7.- // TEJADE CUMBRERA
3) 8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN
10.- // PERFIL METALICO PERFORADO
11.- // RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETAND
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DETALLE N°5

Ml Detallen’6 / Limahoya

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

5.- // CLAVODE ACERO GALVANIZADO EN “L"

B.- // TABLA SOBRE VIGA PARA SUJECIGN DE RASTREL
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

11.- // JUNTA CONESPUMA DE POLIURETANO

12.- // PLANCHA DEZIN¢

DETALLE N°6

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTEPANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

5.~ /' CLAVO DE ACERO GALVANIZADOEN ‘T
6.~ // TABLA SOBRE VIGA PARA SUJECIGN DE RASTREL
7.~/ TEJADE LIMATESA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACION

9.- // MORTERO Y LAMINA DE PROTECCION
10.- // IMPERMEABILIZACIGN ASFALTICA
11.- // JUNTA CONESPUMA DE POLIURETANO

DETALLE N°7

Ml Detallen’8 /' Alero en apoyo de muro de carga

5 1.- // TEJA CERAMICA MIXTA
\ 3 2.~ // RASTREL DE MADERA
3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”
4.- /| CANALGN VISTO
5.~ [/ CLAVO DE ACERO GALVANIZADOEN “[”
6.~ // MURD DE CARGA
7.~ // DURMIENTE DE MADERA
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACION
9.- // JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETAND
10.- // FABRICADE LADRILLO

DETALLE N°8

@7




39400 Los Corrales de Buelna (Cantabria) BUREAU VERITAS

Certification

LOPEZPANELS.L / Pol. Ind. de Barros. Parcela 29-7 . c €
Tel. 942 83 26 62 - info@lopezpanel.com - www.lopezpanel.com N® ES063546-1 ' Técnica Europea
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